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Коррозия металлов





По виду коррозионной среды





По характеру разрушения





По процессам





Атмосферная





Газовая





Почвенная





Химическая





Электрохимическкая





Жидкостная





Речная





Равномерная





Щелочная





Неравномерная





Кислотная





солевая





Морская





Избирательная





Трещины





Местная





Коррозионное растрескивание





Межристаллитная





Сквозная





Язвы (питтинги)





Точечная





Пятна








